POROWNANIE GATUNKOW STALI

PN | EN | Wnr | AISI_| ZASTOSOWANIE _

g < ST3S S235JR 1.0037 1015 Stosowana na czesci srednio
% g ST5 E295 1.0050 = obcigzone, jak waty korbowe,
i i toki srub
o & sT6 £335 1.0060 ~ | Kiny itp St mestopowa o
g E 45 C45 1.0503 1045 budowy konstrukcji
=8 55 Cs5 1.0535 1055 _ spawanych
— i tgczonych srubami,
E 4 18G2A P355N 1.0562 A588 pracujacych w temperaturze
7 18G2AA $355J2G3 1.0570 - izl
5 St41K P265GH 1.0425 -
E [ St36K P235GH 1.0345 - Stosowana do pracy
= W podwyzszonych
(o] >= 1eM 16Mo3 1.5415 - temperaturach na czesci
ﬁ E 15HM 13CrMo4-5 1.7335 P12 maszyn, osprzet w budowie
ok 10H2M 10CrMo09-10 1.7380 P22 curbin parowych oraz do
E udowy urzadzen
| 13HMF 13CrMoV9-10 1.7703 - ci$nieniowych przeznaczonych
s 21HMF 21CrMoV5-7 1.7709 - do pracy w podwyZszone]
» g temperaturze.
N X10CrMoVNb9-1 X10CrMoVNb9-1 1.4903 P91
< H652 X10CrAlISi7 1.4713 -
E H25T X8CrTi25 1.4746 - O A—
- o H13J5 X10CrAISi13 1.4724 - A
n B na Cczgscl pI,ECOW
) H23N18 H16CrNi25-20 1.4843 A351 przemystowych, kotow
(o] parowych (prowadnice, ruszty,
5 H20N1252 X15CrNiSi20.12 1.4828 309 ostony termopar itp.)
‘N H25N20S2 X15CrNiSi25-21 1.4841 310
40H 41Crd 1.7035 5140
g
o E 8 40HM 42CrMo4d 1.7225 4140 Stosowana na czesci bardzo
o< W obciaiohe, narai.one na
4N Z 34HNM 34CrNiMo6 1.6582 4337 LEEE, TR
¢ o o korbowe, wrzeciona, waty
i W 36HNM 36CrNiMo4 1.6511 9840  POMPIRras polosie pojazdow,
) T} orbowody itp.
30HGS / 35HGS - - -
s 16HG 16MnCr5 1.7131 5115
oZ 20HG 20MnCr5 1.7147 5120 e :guhzvilo wirymelose
a .
i al 18HGM ~18CrMo4 1.7262 - Zastosowanie w przektadniach
Ii Y 18HGT - - - zebatych, watki skrzyni
biegéw. Czesci podlegaj
» 18H2N2 — 1.5920 : miennym obciazeniom.
4 15HN 17CrNi6-6 1.5918" -
OH13 X6CR13 1.4000 410S
g 1H13 X12Cr13 1.4006 410 Stosowana w przemyéle
-4 < 2H13 X20Cr13 1.4021 420 chemicznym i azotowym;
(o] 2 wymienniki ciepta,zbiorniki do
g ; 4H13 X46Cr13 1.4034 - KAasaWiwIprzamysie
() H 3H17M X39CrMo17-1 1.4122 - spozywczym na e.leme.nty
2 a H18 X105CrMo17 1.4125 440C narazone na dziatanie
o i agresywnych srodkéw
g w 2H17N2 X17CrNil6-2 1.4057 431 konserwujacych, np. soli. Stal
E Z OH18N9 X5CrNi18-10 1.4301 304 AN RETIE) E/ SO )
- ’ korozje do wyrobu zawordw,
a' 1H18NOT X6CrNiTi18-10 1.4541 321 czesci pomp wodnych,
'u'a H17N13M2T X6CrNiMoTi17-12-2  1.4571 316Ti sl .
OH22N24MA4TCu X1INiCrMoCu25-20-5
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